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Data do Relatério: 12/04/2022
DADOS DO CLIENTE:
NOME: FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI TELEFONE: (48) 3444-3719
ENDEREGO: AVENIDA UNIVERSITARIA, N2 1105 - BAIRRO UNIVERSITARIO
CIDADE: CRICIUMA UF: SC CEP: 88.865-000
CNPJ: 83.661.074/0001-04 INSCRICAO ESTADUAL: ---- INSCRICAO MUNICIPAL: -
INFORMACOES DAS AMOSTRAS
IDENTIFICACAO DA AMOSTRA: AMOSTRA DEFORMADA DATA DA COLETA: 31/03/2022
TIPO DA AMOSTRA: SOLO PROCEDENCIA: CEGEO-3
PROFUNDIDADE: -
AMOSTRA REALIZADO POR: QUALIFY
RELATORIO DE ENSAIO N°: 434-22
LOCAL DA COLETA
LOCAL: -
oBS.: -
ENSAIO DE COMPACTACAO DE SOLOS
Ensaio realizado conforme norma ABNT NBR 7182:2016 e 9895:2017
CURVA DE COMPACTACAO
1,800
UMIDADE HIGROSCOPICA 1780
Peso do Solo Umido (g): | 48,19 | 52,29 | 55,55 | 60,53 | 65,07 3’ // \
T 1,760 r4 —
Peso do Solo Seco (g): | 41,64 | 44,23 | 46,24 | 49,33 | 52,41 % / \
, 3 ) , , o 1740
Q.
Teor de umidade (%): | 15,7% | 18,2% | 20,1% | 22,7% | 24,2% < 1,720
Q.
_ ul p,
ENSAIO DE COMPACTACAO @ 1,700 «
Massa Especif. Apar. Umida (g/cm?): | 198 | 2077 [ 2133 | 2122 | 2,076 é 60
' N
[Massa Especif. Apar. Seca (g/cm?): [ 1700 | 1757 [ 1775 | 1,729 ] 1672 || 1660
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[umidade média (%): [ 157 | 182 [ 201 | 227 ] 24,2 | Umidade (%)
Umidade 6tima (%): 19,8
Densidade maxima (g/cm?3): 1,775
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Umidade (%) Umidade (%)
Leituras: 1 2 3
Umidades (%): 18,2 20,1 22,7
Penetracio (mm): 3,5 43 3,1 Y/ ADRIANO DAMASIO
Expans3o (%): 0,23 0,29 0,18 AN SOTERIO:03200211903

et 2022.04.12 21:22:44
““—"Eng? Adriano Damagjg gpferio
CREA-SC/RS - 141.821-0
RNP - 2.515.514.936

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDADE: Os resultados tem valores restritos a amostragem ensaiada. Ndo se admite qualquer responsabilidade referente a exatiddo da amostragem e identificagdo da amostra a menos que esta
tenha sido efetuado mediante supervisdo da Qualify. A reprodugdo deste relatdrio por terceiro é expressamente proibida. A Qualify ndo se torna responsével pelo uso que o cliente, outra pessoa ou entidade venham a dar

aos dados ou indicagdes contidos no presente relatdrio, em prejuizo ou beneficio das marcas comerciais que o cliente tenha podido citar como identificagdo das amostras submetidas ao estudo.
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